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Otthona szinekkel lesz teljes

MUSZAKI ADATLAP 03.12-hun
BELTERI FALFESTEKEK

JUPOL LATEX SATEN

moshatd beltéri falfesték

1. Leiréas, alkalmazas

A JUPOL LATEX SATEN kdrnyezetbarat, modern polimer kétéanyagok vizes diszperzidjan alapulé moshatd beltéri
falfesték. Lakdépiiletek és irodaéplletek, iskolak, 6vodak, ké rhazak, szallodak, id ések otthona és egyéb
épuletek falainak és mennyezeteinek dekorativ védel mére, ahol a higiéniat az altaldnos haztartasi
tisztitdszerekkel vagy agressziv fert 6tlenit 6szerekkel tortén 6 rendszeres mosassal tartjak fenn.  Megfelel6
feliletet képeznek a kiegyenlité anyagokkal simitott fellletek, papir és rusztikus flies tapétak, rusztikus Uvegszalas
tapétak, gipszkarton és szalerdsitési cement lapok, forgacslapok, vakolatlan beton, finom vakolatok, stb. Felhordasa
lehetséges a régi, de a fellletre j6l tapadd és a nedves dorzsdléssel szemben ellenallé diszperzids bevonatokra is.

A termékre jellemzé a rendkivil alacsony illékony szerves anyag tartalom, nem tartalmaz lagyitoszereket és
nehézfémeket és ezért megfelel a »Commission Decision 2002/739 EC, establishing revised ecological criteria for the
award of the Community eco-label to indoor paints and varnisches and amending Decision 1999/10/EC« ter »Basic
Criteria for Award of the Environmental Label, Low-Emission Wall Paints RAL UZ 102, sept. 2003« kdvetelményeinek. A
festék gyartasat a TUV SUD Industrie Service GmbH , Minchen folyamatosan ellen 6rzi és megfelel a
“ELLEN ORZOTT VESZELYES ANYAG TARTALOM és ELLENORZOTT GYARTAS " — POLLUTANT TESTED in
PRODUCTION MONITORED (TUV SUD Test Standard TM 07 Dispersion Paints “Issue 09/04"). megjel6lés altal
tamasztott kovetelményeknek

Felhordasa egyszer U és szinarnyalatok széles valasztékaban kaphatd . A festék filmrétege kdzepes fényesség i
és moshaté illetve a nedves dorzsoléssel szemben ellenallé , igy a nem tdl erésen tapadd szennyez6édést egy
altalanos haztartasi tisztitdszeroldatba vagy az egészségiigyben hasznalatos fertétlenitészerekbe (HEXAQUART S,
SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF) martott nedves ruhaval letérolhetjik a festett fellletekrél. Jellemzd
rd a j6 kopasallésag is.

Azokban a helyiségekben, ahol a levegd magas relativ paratartalma miatt nagyobb valdszinliséggel keletkezik
kondenzviz, és emiatt a sarkokban, a szekrények mogétt és egyéb helyeken nagyobb valészinlséggel jelennek meg a
kiilonb6z6 penészfajtak (konyhak, fiirdészobak és egyéb szaniterhelyiségek, moséhelyiségek, éléskamrak, stb.), a fal-
és mennyezetfellletek dekoracios védelme érdekében a festékhez hozzaadhatunk 5 - 7,5 % (50 — 75 ml/l) JUBOCID-
ot.

2. Kiszerelés, szinarnyalatok

2,5 és 15 I-es miianyag kanna:
« fehér (1001-es arnyalat)
+ a FESTEKEK ES VAKOLATOK szinkartya 348 szinarnyalata (a JUMIX szinezé-allomasokon az értékesitési
helyeken)
¢ pasztell arnyalatokig DIPI KONCENTRAT-tal szinezhet6 (5 | festékhez max. 100 ml)
« bizonyos feltételek mellett a vevék egyéni igényei szerinti szinarnyalatokban is kaphato

e akulénbbzo arnyalati festékeket tetszés szerinti aranyban keverhetjiik egymassal!
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3. Miszaki adatok
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EN 13300 nedves ellendllo, 1. osztaly
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ellenallas
fed6képesség 1. osztaly, 8,0 m*/l kiadéssag mellett
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f6 6sszetevék: etilén-vinilacetat kdtdanyag, finom kalcitos és alumoszilikatos toltéanyagok, titan-dioxid, celluléz témorité
anyag, viz

4. Afelllet el 6készitése

A felllet legyen szilard, szaraz és tiszta — gyengén tapadé részektdl, portdl, olaj- és zsirmaradvanyoktdl és egyéb
szennyez&désektél mentes.

Az Gjonnan felhordott vakolatokat és kiegyenlitd anyagokat normal kdrtilmények kozétt (T = +20 C, | evegd rel. paratart.
= 65%) vastagsag-milliméterenként legalabb 1 napig hagyjuk szaradni illetve érni, betonfelliletek esetén pedig a
szaradasi id6 legalabb egy hénap. A festett fellletekrdl eltavolitjuk a vizben kénnyen és gyorsan old6dé festékrétegeket
és olajfesték bevonatokat, lakkokat, zomancfestékeket. A falpenésszel fert6z6dott feliileteket a festést megel6zéen
mindenképp fert6tlenitsik.

Az els6 alkalommal torténé festést megelézéen alapozd bevonat alkalmazasa kételezd. Javasoljuk a vizzel higitott
AKRIL EMULZIO (AKRIL EMULZIO : viz = 1 :1) vagy akar a higitott festék (JUPOL LATEX SATEN: viz = 1 :1)
hasznalatat, a bonyolultabb és kevésbé j6 minéségl feliletek (kevésbé j6 mindségl gipszkarton lemezek,
gipszvakolatok, szalerésitésti cement lapok, forgacslapok és vakolatlan beton felliletek) esetén pedig a vizzel higitott
JUKOL (JUKOL : viz = 1 : 1) hasznalatat. Az alapozé bevonatot festéecsettel vagy kémiivesecsettel vagy hossziszori
teddy-hengerrel vagy textilhengerrel visszik fel, de felvihetjik szoérassal is. Normal koérilmények kozott (T = +20 T,
levegd rel. paratart. = 65%) az alapozé bevonat felhordasat kévetéen 6 (AKRIL EMULZIO vagy JUPOL LATEX SATEN)
illetve 12 (JUKOL) 6ra elteltével kezdhetjiik el festést.

Felujité festés esetén és a festék diszperzids kiegyenlité anyagokkal simitott fellletekre torténd felhordasa elétt
alapoz6 bevonat alkalmazasa altalaban nem sziikséges.

Becsiilt illetve atlagos anyagsziikséglet (a felllet nedvszivo-képességétdl és érdességétdl fliggéen):

AKRIL EMULZIO 90 — 100 g/m?
vagy
JUPOL LATEX SATEN 90 — 100 ml/m?
vagy
JUKOL 90 — 100 ml/m?
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5. A festék elkészitése

Hasznalat el6tt a festéket csupan alaposan atkeverjik, amennyiben szilkséges, a konzisztencianak megfeleld
technikaval és a felhordasi feltételeknek megfeleléen vizzel higitjuk (max. 5%-ig).

A zarofelilet (pontosabban: minden olyan feliilet, amelyet ugyanazzal a szinarnyalattal festlink) atfestéséhez
sziikséges festéket egy megfeleléen nagyméret(i edényben kiegyenlitjik. Az olyan nagy felliletek esetén, amikor ezzel
a maddszerrel technikailag nem megoldhaté az egy réteghez sziikséges festékmennyiség, a kiegyenlitésre hasznalt
edényben el6szor 6sszekeveriink legalabb haromkannanyi festéket. Amikor az igy elkészitett festék egyharmadat
elhasznaljuk, egy Ujabb festéket ontlink az edénybe, és jol Osszekeverjik a tobbivel, stb. Az ugyanabbdl a gyartasi
sarzshoél szarmazo fehér festékeket, amelyeket nem higitottunk, nem sziikséges kiegyenliteni.

A festék barminem( ,javitasa” (szinezanyagok hozzdadasa, higitas, sth.) festés kdzben tilos. Az egyes felliletek
lefestéséhez sziikséges festékmennyiséget a fellletek mérete és az atlagos anyagszikséglet alapjan szamitjuk ki, ill.
becsiljik meg, specidlis esetben pedig egy megfelel6 nagysagu tesztfeliileten torténd méréssel hatarozzuk meg az
anyagsziikségletet.

6. A festék felhordasa

A festéket diszperzids festékek felhordasara alkalmas hosszuszdri teddy-hengerrel illetve textil festéhengerrel (a
szO6rok illetve a szalak hossza 18-20 mm; hasznalhatd természetes vagy miiszérme illetve kilonb6zé szintetikus
szalakbol — poliamid, dralon, vestan, nylon, perlon vagy poliészter — késziilt textil), festéecsettel vagy szoérassal, két
rétegben vissziik fel 4-6 éras (T = +20 T, leveg 6 rel. paratart. = 65%) idékilonbséggel. Hengerrel torténd felhordas
esetén alkalmazzunk megfelel6 lehtz6 racsot.

Az egyes falfellleteket a fal egyik szélétél a masikig megszakitas nélkil fessiik. A standard hosszUsz6r( festéhengerrel
vagy szoérépisztollyal nem hozzaférhet6 felileteket (belsé és kiilsé sarkok, vajatok, sziik spalettdk, stb.) megfeleld
ecsettel vagy az adott feltételeknek megfelel6 kisebb festéhengerrel mindig elére dolgozzuk ki.

A festés csak megfeleld korilmények kdzott, illetve kedvezé mikroklimatikus feltételek mellett végezhetd: a levegd és a
felilet hdmérséklete ne legyen +5 °C-nal alacsonyabb vagy +35 °C-nal magasabb, a levegé relativ paratartalma pedig
ne legyen 80%-nal magasabb.

Becsiilt illetve atlagos anyagsziikséglet kétrétegl felhordas esetén:
JUPOL LATEX SATEN 150 — 190 ml/m?, a feliilet nedvszivo-képeségétsl és érdességétdl fliggden

7. Eszkozok tisztitasa, hulladékkezelés

A szerszamokat a hasznalatot kévetéen azonnal mossuk le alaposan vizzel.

A fel nem hasznélt festéket (csak azt, amit nem higitottunk!) jol lezart csomagolasban &rizziik meg az esetleges
javitasok vagy késébbi felhasznalas céljara. A hasznalhatatlan folyékony anyagmaradékot tilos a csatornahal6zatba,
vizfolyasokba vagy a kérnyezetbe juttatni vagy a haztartasi hulladékokkal egyiitt eltavolitani. Keverjik 6ssze cementtel
(hozzatehetjik a habarcsmaradvanyokat és hulladékokat, homokot, flirészport) és épitési hulladék (a hulladék
klasszifikaciés szama: 17 09 04) vagy kommunadlis hulladék (klasszifikaciés szama: 08 01 12) lerakohelyen helyezziik
el.

A megtisztitott csomagolas Ujrahasznosithato.

8. Munkavédelem

A légzbszervek védelme védémaszkkal és a szem védelme védészemiiveggel vagy arcvédével csak a festék szérassal
torténd felhordasa esetén szikséges, egyébként tartsuk be az épitési ill. fest6-mazolé munkalatok altalanos biztonsagi
utasitasait és el6irasait. Specidlis egyéni védéfelszerelés és specialis munkabiztonsagi intézkedések a festék
festéhengerrel vagy ecsettel térténd felhordasa esetén nem sziikségesek.

A megtisztitott csomagolas Ujrahasznosithat6.
9. Afestett fellletek karbantartasa és feldjitasa
A festett fellletek kiléndsebb karbantartast nem igényelnek. A nem ratapadt port és egyéb nem tapadd

szennyezd&déseket leseperhetjiik vagy leporszivozhatjuk. A ratapadt port és egyéb foltokat pedig az altalaban hasznalt
univerzalis haztartasi tisztitoszeroldatba martott nedves ruhaval vagy szivaccsal t6rténd enyhe dorzsoléssel tavolitsuk
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el, majd tiszta vizzel mossuk le a feliiletet. A festett fellletek tisztitAsahoz és fertétlenitéséhez hasznalhatjuk az
egészségligyben hasznalt standard fertétlenitészerek oldatait is, mint pl. HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON,
INCIDUR és KOHRSOLIN FF.

Azokon a fellleteken, amelyekrél a szennyez6déseket vagy a foltokat a fent feltlintetett médon nem tudjuk eltavolitani,
végezzink felljitd festést, ami Gjabb festék felhordasat jelenti két rétegben, a »Festék felhordasa« fejezetben leirtak
szerint. Felujit6 festés esetén alapozé bevonat alkalmazéasa altalaban nem szikséges.

10. Tarolas, széllitasi feltételek és eltarthatésag

Tarolas és szallitas +5 °C és +25 °C kozotti hémersékleten; kozvetlen napfénytdl védve, gyermekek eldl elzarva,
FAGYTOL VEDVE TAROLANDO!

Eredeti, zart és sértetlen csomagolas esetén a felhasznalhatdésag: legalabb 18 hénap.

11. Min 6ségellen 6rzés

A termék minéségi jellemzdit a belsé termelési specifikacié és a szlovén, eurdpai és egyéb szabvanyok hatarozzak
meg. A meghatarozott illetve eléirt minéségi szintnek valé megfelelést a TUV SUD Industrie Service GmbH, Miinchen
folyamatosan fellgyeli, de a JUB 4&ltal mar évekkel kordbban bevezetett atfogd mindségbiztositasi és
mindségellendrzési rendszer, az ISO 9001 is biztositja, mely sajat laboratériumainkban napi szinten, a Ljubljanai
Epitésiigyi Hivatalban, a stuttgarti Forschungsinstitut fiir Pigmente und Lacke-nal és egyéb hazai és kilféldi, fiiggetlen
szakmai intézményekben pedig idészakonként biztositja a minéség ellenbérzését. A termék eldallitdsa soran szigortan
betartjuk a szlovén és az eurdpai kdrnyezetvédelmi, valamint a munkaegészségigyi és munkavédelmi standardokat,
amit az 1ISO 14001 és az OHSAS 18001 tanusitvanyokkal igazolunk.

12. Egyéb informéciok

A prospektusban feltiintetett miiszaki Utmutatét tapasztalataink alapjan allitottuk éssze azzal a céllal, hogy a termék
felhasznalasaval optimalis eredményt érjink el. A rossz termékvalasztasbdl, helytelen felhasznéalasbél vagy rossz
minéségll munkavégzésbdl szarmazod karokért nem vallalunk felelésséget.

A szinarnyalat eltérhet a szinkartyan levétél vagy a mintatél, a AE2000 egyuttes szinbeli kiilbnbség — az ISO 7724/1-3
és a CIE DE2000 matematikai modell alapjan — a JUB FESTEKEK ES VAKOLATOK szinkartya arnyalatai esetén
maximum 1,5, illetve az NCS és RAL szinkartyak szinarnyalatai esetén 2,5 lehet. Ellen6rzéskor a tesztfelliletre felvitt,
megszaradt festék és az ellenérzés targyat képezé arnyalat TRC JUB d.o.0.-ndl 6rzott standardja a mérvadé. A tébbi
szinkartya alapjan készitett festék a JUB-nal rendelkezésre allé bazisok és szinez8pasztak legjobban hasonlito
valtozata, ezért ebben az esetben a kivant arnyalattél valo egyuttes szinbeli eltérés az el6bbiekben feltlintetett garantalt
értéknél nagyobb is lehet. A nem megfelel6 munkakérilmények kozotti munkavégzés, a festék miszaki adatlap
utasitasaitol eltéré elkészitése, a kiegyenlités szabalyainak figyelmen kivil hagyasa, a nem megfeleléen elékészitett,
tllsdgosan nedvszivé vagy tul alacsony nedvszivo képességl, jobban vagy kevésbé érdes, nedves, vagy nem elég
szaraz fellletre val6 felhordas miatti szinarnyalatbeli eltérés nem képezheti reklamacio targyat.

Ez a miszaki adatlap kiegésziti és felvaltja az 6sszes korabbi kiadast, az esetleges késébbi valtoztatdsok és
kiegészitések jogat fenntartjuk.

A kiadas jele és datuma: TRC-044/10-gru-tor , 24.01.2010

JUB Kft.
sn.
9500 Celldomaélk O
Madzarska 509001 Q150
T: +36 95 525 720
F: +36 95 525 719 OLSSCE\ ;41%%105-33322 Responsible Care®

. N = Odgovorno ravnanje
E: jub@]jub.hu
www.jub.eu




